Влияние низкой и высокой температуры на силу притяжения магнита.
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В наше время часто в бытовой и промышленной технике используются магниты. Их можно встретить практически повсюду. Влияет ли температура на эти магниты? 
Цель исследования: выяснить, влияет ли низкая и высокая температура на силу притяжения магнита.
В ходе исследования мы узнали, в каких температурных условиях можно применять технику с магнитами, чтобы она не вышла из строя.Магниты – это тела, обладающие магнитным полем, которое способно притягивать или отталкивать другие тела. Изучив литературу по теме, мы установили, что есть некая высокая температура, при которой магнит теряет свои магнитные свойства (точка Кюри), но как быстро происходит падение магнитной силы и как влияет отрицательная температура, в источниках не указывается.
Для эксперимента я взял 2 магнита и измерил датчиком магнитной индукции силу индукции магнитного поля на полюсах каждого магнита. Первый магнит я нагрел при помощи газовой горелки и измерил его температуру и силу магнитной индукции. Второй магнит я охладил при помощи балончика с пропаном, измерил его температуру и силу магнитной индукции. Из полученных результатов я сделал вывод о том, что охлаждение увеличивает силу индукции магнита (можно предположить, что уменьшаются колебания спинов из которых состоят домены магнитов), а нагрев приводит к разрушению магнитного упорядочения и ослабеванию магнитного поля образцов. Так как нагрев магнита влияет на него отрицательно, я решил разобрать это явление поподробнее. Я измерял индукцию магнита,нагревая его всё сильнее и сильнее, тем самым, увеличивая температуру с каждым разом. Результаты показали, что чем сильнее нагрет магнит, тем больше ослабевает его магнитное поле.При этом нагревание до 100-150оС привело к ослаблению магнитных свойств  на 25%, при 200оС  сила магнита упала в два раза, при 360оС произошло ослабление магнитного поля на  80% . Мы не можем игнорировать столь значительное ослабевание магнитного поля и как следствие уменьшение силы притяжения магнитов.
Вывод: На силу магнитного поля влияет как положительная, так и отрицательная температура, но влияют они по-разному: высокие температуры ослабляют магнитное поле, а низкие – усиливают (хоть и не значительно). Соответственно устройства, в которых используются магниты не стоит сильно нагревать, иначе они могут выйти из строя, но в низких температурах им ничего не угрожает. В дальнейшем мы хотим изучить вопрос о влиянии температуры на процесс намагничивания ферромагнитных образцов. Изменится ли сила магнита от того при каких температурных условиях будет происходить создание его магнитной структур?
